Ci joint les données qui complètent le projet. 
-  Vous avez ci joint le tableau des données expérimentales sur le SMC A qui est l’exemple traité et dont je joins aussi :
- la solution et qui sera considérée comme un modèle (exemple typique) sur lequel vous allez vous inspirer pour rédiger votre projet. Lire attentivement l’exemple et essayer de  bien le comprendre car ce sont des applications pratiques.
Vous trouverez également :

- le graphe semi logarithmique (en ordonnée  la contrainte maximale appliquée en MPa et en abscisse le logarithme de la durée de vie log(NR) – logarithme décimal ou log en base 10.

Je vous signale que pour vous faciliter la tache vous pouvez télécharger ce graphe et vous effacez la droite et les triangles représentatifs. Puis utiliser le graphe ainsi obtenu pour traiter votre projet  en plaçant sur le graphe les points expérimentaux correspondants au matériau D  et qui sont donnés dans le tableau D et tracer la droite correspondante qui a pour équation :  
Ợ max  =   - 12,5 log (NR) + 121.

