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TD 2 

Exercice 1: 

 

 

 

 

Exercice 2: 

Pourquoi les revêtements sont-ils réalisés sous vide ? 

Exercice 3: 

Donnez un tableau de comparaison entre les revêtements par voie humide et 

ceux par voie sèche. 

Exercice 4: 

Quelle est la différence entre une technique de dépôt CVD et celle PVD.  

1- Quel materiau utulise t-on lorsqu'on 

dépose une couche mince par pvd? 

2- Quelle serait l'épaisseur du revetement 

obtenu? 


