Donnés utiles pour complété les rapports des TP 02/03
TP02 : Flottation de sphalérite 
	Paramètres/

 Essais


	Masse (kg)
	Concentré de Zinc (kg)
	Rejet

(kg)
	temps

t

(min)
	α

%
	β

%
	γc
%
	ζc
%
	k =β/ α

%

	01
	6
	5.1
	
	5
	0.6
	25
	
	
	

	02
	6
	5.3
	
	10
	0.6
	35
	
	
	

	03
	6
	5.6
	
	15
	0.6
	30
	
	
	

	04
	6
	4.2
	
	20
	0.6
	40
	
	
	


· Tracez la courbe de Récupération en fonction de Teneur.
· Commentez les courbe.
TP03 : Flottation de plomb :
	Paramètres/

 Essais
	Masse (kg)
	Concentré de Zinc (kg)
	Rejet

(kg)
	temps

t

(min)
	α

%
	β

%
	γc
%
	ζc
%
	k =β/ α

%

	01
	10
	8.1
	
	5
	0.9
	25
	
	
	

	02
	10
	9.3
	
	10
	0.9
	35
	
	
	

	03
	10
	7.6
	
	15
	0.9
	30
	
	
	

	04
	10
	7.2
	
	20
	0.9
	40
	
	
	


· Tracez la courbe de Rendement et la récupération en fonction de Teneur et temps de flottation.
· Commentez les courbe.
